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1.0 Vorbemerkungen

Das gepflegte Aussehen eines Teppichbodens ist wesentlich von seiner sachgemalien
Pflege und Reinigung abhangig. Durch richtige Planung kénnen eventuelle Probleme
bereits vor ihrer Entstehung ausgeraumt werden.

Grundsatzlich ist Schmutz ein Material, das sich an unerwinschter Stelle befindet. Ein
Teppichboden ist bekanntlich niemals gleichmafig schmutzig, sondern der Verschmut-
zungsgrad ist von Stelle zu Stelle unterschiedlich. Im Regelfall treten die starksten
Verschmutzungen dort auf, wo der Belag seine grofite Nutzung erfahrt. Wenn im Laufe
der Nutzung durch dbliches Begehen Schmutz auf den Teppichboden aufgetragen und
sich dort angereichert hat weil er nicht ausreichend entfernt wurde, dann ist die Rede von
einer allgemeinen Verschmutzung.

Der Schmutz kann durch Adhasion (z.B. feuchter Schmutz und fettige Kochdtinste) und /
oder aufgrund unzureichender Unterhaltsreinigung an der Teppichbodenfaser haften. Mit
der Zeit zeigt er sich an der Teppichbodenoberflache in Form von Laufstral3en. Dort ist
der Schmutz aber erst dann zusehen, wenn der Flor bereits gesattigt ist; sich also bereits
eine verhaltnismafig grole Menge nicht entfernten Schmutzes im Belag befindet.

Wird diese Verschmutzung nicht beseitigt, so setzt sich neuer Schmutz fest. Im Laufe der
weiteren Nutzungszeit kann der Belag die eingebrachten Schmutzmengen nicht mehr
aufnehmen. So wird der Schmutz auf weitere saubere Teile Gbertragen und kann auf
diese Weise durch ein komplettes Gebaude getragen werden. Hier spricht man vom so
genannten Stempelkissen-Effekt.

1.1 Vorbeugende MaRnahmen

Um moglichst wenig Strallenschmutz von drauf3en in ein Gebaude zu tragen und / oder
Pflegemittel von harten oder elastischen Belagen auf den ANKER-Teppichboden zu
Ubertragen, ist unbedingt eine wirkungsvolle Schmutzfangzone, bestehend aus Grob-
schmutzabstreifern und Sauberlaufzonen (spezielle textile Matten und Laufer), erforder-
lich. Diese Mallhahmen missen schon bei der Bauplanung berticksichtigt werden, weil
vor allem die Grobschmutzabstreifer gegebenenfalls spezielle Einbauten erfordern.

Ein wirkungsvoller Schmutzfangbereich sollte mindestens so grol} sein, dass man mehr
als drei Schritte darauf gehen muss. Aber selbstverstandlich kénnen derartige Schmutz-
Sammelstellen praktisch gar nicht grofl3 genug sein — je groRer desto wirkungsvoller.
AuBerdem sollten textile Sauberlaufzonen nicht nur in den Eingangszonen liegen,
sondern auch an den Ubergéangen von Produktion zur Verwaltung, vor und in Aufziigen,
vor Rolltreppen — kurz, iberall dort, wo mit besonders viel Schmutzauftrag gerechnet
werden muss. Selbstverstandlich missen diese Einrichtungen ebenfalls regelmaiig
gepflegt werden, um Erfolg zu garantieren.

Als Schmutzfangreinrichtung haben sich Kombinationen aus Grobschmutzabstreifern wie
beispielsweise Reinstreifer-Systeme (abwechselnd Textil- und Birstenstreifen) mit nach-

geschalteter Sauberlaufzone — Textilsysteme (beispielsweise Matten) aus Baumwolle und
Polyamid — bewahrt.

Schmutz, der mit derartigen Einrichtungen bereits im Eingangs- bzw. problematischen
Bereich eingefangen wird, kann nicht in das Gebaude gelangen und demnach auf dem
Bodenbelag keinen Schaden anrichten. Unserer Erfahrung nach haben sich Baumwoll-
Produkte in Schmutzfangeinrichtungen bewahrt. Vor allem sie sind in der Lage, das an
den Schuhsohlen anhaftende Wasser aufzusaugen und so die vorhandene Adhasion zu
brechen.Erst danach kann der noch an den Sohlen vorhandene Schmutz effektiv von
weiteren textilen Einrichtungen abgenommen werden.
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Im Gegensatz dazu haben sich Schmutzfangprodukte aus Polypropylen- und Kokos-
fasern, die sehr haufig anzutreffen sind, als wenig wirkungsvoll erwiesen. Vor allem die
geringe Verschleillfestig-keit sowie das schlechte Wiedererholungsvermdégen sind die
negativen Kriterien dieser beiden Fasertypen. Sie werden relativ schnell herunter
getreten, sind platt und nehmen dann keinen Schmutz mehr auf.

Schmutz verunreinigt nicht nur und sorgt so fir ein ungepflegtes Aussehen, sondern
zerstort auch mit der Zeit. Nicht nur alle harten und glatten Bodenbeldge werden gescha-
digt, sondern auch die Teppichboden-Fasern bzw. -Garne und damit die Teppichboden-
Oberflachen.

Speziell dann, wenn objektiv betrachtet aus dem ,sauberen” Teppichboden keinerlei
Schmutz mehr entfernt werden kann, er aber trotzdem noch schmutzig bzw. nicht ganz
sauber wirkt, muss von einer Beschadigung des Flors ausgegangen werden. Dieser kann
sowohl abgenutzt, als auch ,nur angeraut sein. In etwa ist dieser Zustand vergleichbar
mit dem Anschleifen eines glanzenden Kunststoff-Stlicks, das nach dem Schleifvorgang
trotz hervorragender Reinigungsvorgange immer triib und matt aussieht. Trotz aller
Bemihungen wird es nicht mehr glanzen.

Im Regelfall wird ein qualitativ hochwertiger Teppichboden, der im Rahmen seiner
gepriften Belastungskriterien genutzt wird, bei optimalen Voraussetzungen mindestens
ca. 15-20 Jahre gute Dienste leisten. Sicher wird er mit den Jahren der intensiven
Beanspruchung nicht mehr wie neu aussehen, aber selbst am Ende seiner Nutzungszeit
wird er optisch immer noch einen ansprechend guten Eindruck machen.

Je weniger sich um die Reinheit des Belages gekimmert wird, desto hoher sein
Verschleill bzw. desto schneller seine Oberflachenveranderung hin zum Negativen.

2.0 Unterhalts-Reinigung

Die Wartung und Reinigung eines Teppichbodens muss unmittelbar nach der Verlegung
beginnen. Unter dem Begriff ,Unterhalts-Reinigung“ versteht man die tégliche Entfernung
von Flecken (Detachur) und das — ebenfalls tagliche — grindliche Absaugen des losen
Schmutzes.

2.1 Burststaubsaugen

Das griindliche Absaugen des losen Schmutzes wird ausschliefllich durch den Einsatz
leistungsstarker Birstsauger (Saugleistung = 250 Watt; ca. 50 I/Sek.), deren jeweilige
Birstenwalze — unabhangig vom eingesogenen Luftstrom — Giber einen eigenen Antrieb
verfligt, vorgenommen. Angegebene Wattzahlen im Bereich von unter 1.000 Watt geben
Uberwiegend die Saugkraft an, die an der Saugdiise — unmittelbar Gber dem zu saugen-
den Produkt — gemessen werden kann.

Bei Wattzahlen tber 1.000 Watt hingegen handelt es sich keineswegs um ein Qualitats-
merkmal. Diese Werte geben lediglich den Verbrauch der jeweiligen Elektrogerate — also
auch den von Staubsaugermotoren — an; und nicht deren Leistung. Hohe Watt- bzw.
Stromverbrauchszahlen stehen allerdings eher selten im Zusammenhang mit der sugge-
rierten Leistung. Man darf getrost davon ausgehen, dass alle Werte Gber 1.600 Watt nur
die Lautstarke der Gerate erhdhen, nicht aber deren Leistung.

Fur die Unterhaltsreinigung eines Teppichbodens muss unbedingt ein Burststaubsauger
— wie beschrieben — zum Einsatz kommen. Durch eine gleichzeitige Burst- und Saug-
wirkung wird loser Schmutz wirkungsvoll aus der Tiefe geholt und an den Fasern haften-
der Schmutz abgestreift. Mit den vielfach eingesetzten als ,normal“ bezeichneten Boden-
staubsaugern, die lediglich mit einer glatten Diise ausgestattet sind, ist die wirkungsvolle
Unterhaltsreinigung von Teppichbdden nicht mdglich.

Stand Mai 2010 4/13



Es muss darauf geachtet werden, dass der Blrsten-Verschleifld kontrolliert wird, sodass
die Bursten friihzeitig ausgetauscht werden kénnen, bevor sie ihre Wirkung einbiflen.
Auch eventuell vorhandene Staubsaugerbeutel missen friihzeitig ausgetauscht werden.
Sie sollten im Regelfall etwa 1/3 bis maximal 1/2 gefiillt sein, bevor sie gegen neue
Staubtiten ausgetauscht werden.

AuRerdem sollte der Sauger nicht zu schnell bewegt werden. Schnelligkeit ist beim Saug-
vorgang eher von Nachteil. Ein Staubsauger muss zumindest die Gelegenheit erhalten,
den Schmutz auch aufnehmen zu kénnen. Denn nur wenn der Birststaubsauger die
Moglichkeit dazu erhalt, ist er dazu auch in der Lage. Deshalb ist Schnelligkeit beim
Saugvorgang kontraproduktiv. Fir den ordnungsgemafen Saugvorgang ist erfahrungs-
gemal ein maximaler Zeitaufwand von 10 Sekunden/m? nétig, was einer Stundenleistung
von ca. 360 m? entspricht. Wer den Staubsauger beim Saugvorgang zu schnell bewegt,
reinigt nicht, sondern verursacht nur Larm — also ein zweifacher Nachteil: Keine Reini-
gungsleistung und unndtiger Larm.

Winzige Schmutzpartikel werden in nahezu allen Fallen aufgrund eines ungeeigneten
Staubsaugers bzw. eines unzureichenden Staubsauger-Handlings eher selten aus dem
Teppichboden entfernt und sorgen daher im Laufe der Zeit geradezu selbstverstandlich
fur eine langsam vor sich gehende Verschmutzung.

Der Birstsaugvorgang ist fir Shags und Nadelvliesbelage nur bedingt bzw. nicht
geeignet.

2.2 Flecken-Entfernung (Detachur)

Um Flecken dauerhaft zu entfernen ist es wichtig, die Flecksubstanz nicht nur zu I6sen,
sondern sie wirklich aus dem ANKER-Teppichboden herauszuholen. Da einige Flecksub-
stanzen auf Dauer aggressiv wirken, sollte die Fleckenbehandlung so friih wie mdglich
stattfinden. Dadurch ist nicht nur der Reinigungserfolg gréRer, sondern es wird auch die
Moglichkeit reduziert, dass bleibende Schaden an Fasern und Farben entstehen.

Ungeféahr 80 % aller Flecken kénnen mit klarem Wasser entfernt werden. Frische, nasse
Flecken werden mit einem saugféhigen Stoff- oder Papiertuch aufgenommen. Dies
geschieht, indem ein sauberes, weiles, saugfahiges Tuch auf die Flecksubstanz aufge-
legt wird. Mit der flachen Hand wird nun Druck auf dieses Tuch ausgetibt. Dieser Vorgang
wird solange und so oft wiederholt, bis aus dem Teppichboden keine Flissigkeit mehr
aufsaugt wird.

Eingedickte und eingetrocknete Substanzen miissen mit einem Spachtel oder Messer-
riicken abgeldst und ausgebiirstet bzw. abgesaugt werden. Wasserlosliche Flecken
werden mit etwas Wasser nochmals angefeuchtet und wie beschrieben erneut behandelt.
Dieser Entfernunsvorgang findet immer von aufen nach innen statt, um die Flecken nicht
unnotig zu vergréRern. Notfalls muss der Vorgang wiederholt werden.

Sollte es ndtig sein, Flecken durch Herausreiben zu entfernen, sollte dieser Reibevor-
gang unbedingt immer gerade — vom eigenen Kdrper weg und zurtick — durchgefihrt
werden. Kreisende Bewegung bei der Fleckenbehandlung auf kleiner Teppichboden-
oberflache fiihren zu Florverlagerungen die irregulierbar sind.

Eine schonungsvolle Reinigungsart ist die Folgende: Ein Klichenhandtuch wird auf die
flissige Verfleckung gelegt, angedriickt und von oben mit Wasser kraftig angespriht.
Aufgrund der Verdunstung zieht nun das Kichentuch die Verfleckung, wie mit Geister-
hand, aus dem Teppichbodenflor. Wird das Tuch angehoben, ist die Wirkung sofort
aufgehoben und kann an dieser Stelle des Handtuchs auch nicht mehr aktiviert werden.
Eine Fortsetzung der Behandlung bedingt eine andere, frische Stelle des bereits
gebrauchten Tuches oder ein anderes Kichenhandtuch.
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Nur wenige Fleckenarten sind allein I6semittelléslich. In diesem Falle ist eine Sonderbe-
handlung mit handelsiiblichen Fleckentfernern erforderlich. Sie dirfen nie direkt auf den
textilen Bodenbelag gebracht werden, sondern immer nur mittels eines getrankten
weillen Tuches, um eine Flor- und Farbschadigung, eine Beschadigung der Riickenbe-
schichtung oder ein Ldsen der Verklebung zu vermeiden.

Aus 6kologischen Griinden sollten unbekannte Flecken zunachst wie wasserlosliche
behandelt werden. Ist dies nicht erfolgreich, sollte die Fleckenstelle nachdem sie wieder
trocken ist, mit einem Fleckentferner gereinigt werden.

Vor dem Begehen der behandelten Stellen missen diese zunachst trocknen und an-
schlieRend ausgeblirstet werden. Viele Flecken kdnnen auch ,trocken“ mit Reinigungs-
Granulat entfernt werden. Hierzu wird das Granulat aufgestreut, mit einer Handbdrste
eingebirstet und nach dem Trocknen abgesaugt.

2.3 Reinigungs-Intervall

Sind die Zeitrdaume zwischen den einzelnen Reinigungen sehr lang, wird es zum Teil
unmdglich, Flecken komplett zu entfernen. Auferdem wird der Teppichboden insgesamt
unansehnlich, vergraut und seine Optik wird zunehmend schlechter. Deshalb ist neben
einer Grundreinigung, die zwingend mindestens einmal jahrlich durchgefiuihrt werden
sollte, auch die regelmaRige Zwischenreinigung aulerst ratsam.

Bei der Zwischenreinigung handelt es sich um die Reinigung von Teppichboden-Teil-
flachen — wie zum Beispiel LaufstralRen, Tureingange, Treppen, Flure und dergleichen,
um diese den relativ ungenutzten restlichen Flachen optisch anzupassen. Hierzu bieten
sich sowohl das Garn-Pad-Verfahren als auch die Granulat-Reinigung geradezu an.
Wenn also von Anfang an die ofter genutzten Stellen nach einem bestimmten sinnvollen
Plan gereinigt werden, wird der gesamte Teppichboden stets in gutem Zustand sein.

3.0 Ablauf

Professionell, fachlich richtig durchgefiihrte Teppichboden-Reinigungen werden immer
gemal RAL 991 A2 (RAL = Reichs-Ausschuss-fur Lieferbedingungen) vorgenommen.
Dadurch ist die Uberprifbarkeit der ausgefiinrten Reinigungs-Arbeiten und somit die
Vergleichbarkeit des Reinigungs-Preises Uberhaupt erst méglich.

In der RAL 991 A2 ist die ordnungsgemale und fachlich sinnvolle Vorgehensweise
definiert:

Prifen der Belagsart

Prifen der Befestigungsart

Birststaubsaugen

Prifen der Verfleckung / Detachur
Grundreinigungs-Vorgang

Prifen der Verfleckung / Nach-Detachur
Birststaubsaugen

NogakrwprE

3.1 Trocken-Reinigungs-Verfahren
3.1.1 Garn-Pad-Verfahren

ANKER-TEPPICHBODEN empfiehlt das Garn-Pad-System als die wohl umweltfreund-
lichste und gerduscharmste Trocken-Reinigungsmdglichkeit. Es ermdglicht auf
schonungsvolle Art und Weise die einfache Sduberung von Teilflachen.
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Bei diesem Verfahren wird der zu reinigende ANKER-Teppichboden zuerst griindlich
gebirstsaugt. Danach wird mittels Sprihpumpe ein Reinigungsmittel bei gleichbleiben-
dem Sprihdruck aufgespriiht, das mit einem Spezialpad verarbeitet wird. Dieser Pad wird
mit einer Einscheibenmaschine, die mit einem speziellen Treibteller ausgerustet ist,
horizontal kreisférmig auf dem Teppichboden bewegt. Dadurch wird der Schmutz geldst
und auf den Pad gezogen. Der ANKER-Teppichboden wird minimal beansprucht und
muss nach erfolgter Reinigung nur noch gebuirstsaugt werden. Je nach Einsatzmenge
des Reinigungsmittels kann der Teppichboden innerhalb von etwa 20-30 Minuten nach
erfolgter Reinigung wieder uneingeschrankt genutzt werden.

Der Nachteil dieses Verfahrens ist eine geringe Tiefenwirkung. Aus diesem Grunde sollte
das Reinigungssystem sehr friihzeitig eingesetzt werden, also bereits dann, wenn man
die Verschmutzung kaum bzw. noch nicht sieht.

Aufgrund seiner intensiven Horizontalbewegung ist das Garn-Pad-System extrem einge-
schrankt bis gar nicht fiir Nadelvlies geeignet. Auch fir Bouclé-Teppichbéden deren Flor-
material aus Spinnfasergarn hergestellt wurde, eignet sich dieses Reinigungsverfahren
nur eingeschrankt.

3.1.2 Granulat-Verfahren

Eine andere Trocken-Reinigungsmethode ist die Granulat-Reinigung, die von ANKER-
TEPPICHBODEN ebenfalls empfohlen wird. Auch sie ermdglicht die problemlose
Sauberung von Teilflachen weil keine Trockenzeit erforderlich ist. Der ANKER-Teppich-
boden kann sogar wahrend des Reinigungs-Vorganges begangen werden, ohne
Schaden zu nehmen.

Zuerst wird der Teppichboden grundlich abgesaugt. Im Anschluss daran wird mittels
Sprihpumpe eine Reinigungsflissigkeit bei gleichbleibendem Spriihdruck aufgespriht
und unmittelbar danach einmassiert. Dies geschieht am wirkungsvollsten mittels spezi-
eller Maschinen mit zwei kontrarotierenden Walzenbursten.

Im folgenden Arbeitsschritt wird Reinigungsgranulat auf die zu reinigenden Flachen auf-
gestreut — je nach Verschmutzungsgrad ca. 50—-100 g/m? (etwa eine Hand voll). Es sollte
immer nur soviel Granulat aufgestreut werden, wie anschlieRend sofort eingeburstet
werden kann, da unmittelbar nach dem Aufstreuen die enthaltenen reinigungsaktiven
Substanzen frei werden und zu verdunsten beginnen. Danach wird das feuchte Granulat
mit derselben Maschine in den Teppichboden eingeburstet. Durch diesen Birstvorgang
I6sen die speziellen Schmutzléser den Schmutz von den Fasern und binden ihn. Ferner
werden durch den Biirstvorgang Flecken entfernt.

Das Granulat bleibt solange in der Qualitat, bis es trocken ist; das kann zwischen einer
und zwei Stunden dauern. Da allerdings der ANKER-Teppichboden wahrend des Reini-
gungsvorganges begangen werden kann, spielt die Verweildauer keine Rolle. Das mit
dem Schmutz beladene Granulat wird nun durch grindliches Saugen aus dem Teppich-
boden entfernt.

Sollten nach dem Entfernen des Reinigungsgranulates eventuell noch Flecken sichtbar
sein, so kdnnen diese durch Aufstreuen von Granulat und Einbirsten mit einer Hand-
blrste nochmals gesondert bearbeitet werden.

3.2 Nass-Reinigungs-Verfahren

Hierbei wird Reinigungsmittel auf und in den Flor des ANKER-Teppichbodens gebracht.
Folgende Nassreinigungs-Methoden kommen Ublicherweise zum Einsatz:
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3.2.1 Schrubber-System

Als Nass-Reinigungs-Verfahren empfiehlt ANKER-TEPPICHBODEN vor allem das
Schrubber-System; ein sehr effektives “halbnasses” Verfahren. In diesem
Waschautomaten kommt nicht wie Ublich eine rotierende Blirste zum Einsatz, sondern
eine Art schwingen-de Schrubber-Birste, die mit hoher Geschwindigkeit vor allem vertikal
in den ANKER-Teppichbodenflor bewegt wird.

Zuerst wird der Teppichboden griindlich gebirstsaugt. Im Anschluss daran wird eine
Reinigungsflissigkeit mittels Sprihpumpe bei gleichbleibendem Spriihdruck aufgespruht.
Nun wird innerhalb der Schrubber-Maschine eine geringe Menge Wasser vor die
schrubberahnliche Birste auf den Teppichboden gespriht. Das Wasser-Reinigungs-
mittel-Gemisch wird von dieser Burste einmassiert und sofort im Anschluss daran wieder
abgesaugt. So ist eine dulierst schonungsvolle Reinigung des Belages mdglich. Wird der
Teppichboden bei einem solchen Reinigungsvorgang nur ein- bis zweimal mit Wasser
bespriht, ist er danach kaum nass und bereits nach 60-120 Minuten, nach dem obliga-
torischen Birstsaugen, wieder vollstandig nutzbar.

3.2.2 Sprihextraktions-Verfahren

Vor dem sehr viel schonungsvolleren Spriihextraktions-Verfahren, wird der zu reinigende
ANKER-Teppichboden zuerst griindlich geburstsaugt. Danach wird das Reinigungsmittel
mittels Spriihpumpe bei gleichbleibendem Sprihdruck auf den ANKER-Teppichboden
gebracht. Ohne mechanische Unterstlitzung wird nach kurzer Einwirkzeit mit einer Sprih-
extraktions-Maschine klares Wasser in den Teppichbodenflor gespriiht und unmittelbar
im Anschluss daran die Schmutz beladene Reinigungsfliissigkeit wieder abgesaugt.

Von der Verweildauer der Sprihdise auf dem Teppichboden hangt es ab, ob stellen-
weise mehr oder weniger Flussigkeit in den Teppichbodenflor gespriht wird. Nachdem
der ANKER-Teppichboden wieder trocken ist, wird er geburstsaugt.

4.0 Reinigungsmittel

Auf dem Markt wird eine ganze Reihe von Reinigungsmitteln angeboten. Ungeachtet der
Tatsache, ob der Verbraucher den Reinigungsmitteltyp bereits kennt oder nicht, sollte er
das Mittel vorher testen. Dazu schuttet man es in eine Untertasse und lasst das Wasser
verdunsten. Ubrigbleiben darf ein nicht klebriger, kristalliner Riickstand, der mit den
Fingern problemlos zerteilt werden kann. Vor dem Einsatz aller anderen Reinigungsmittel
muss grundsatzlich gewarnt werden.

Flussig bleibende, klebrige und matschige Reinigungsmittel, die nach erfolgter Reinigung
geradezu zwangslaufig in der Teppichbodenkonstruktion verbleiben, da sie nicht entfernt
werden kénnen, richten dort zum Teil einen grolen Schaden an. So fiihren ungeeignete
Reinigungsmittel nicht nur zu einer sehr schnellen Wiederanschmutzung des Teppich-
bodens sondern auch zu einer Verpappung der Faser, mangelnden Wiedererholungsver-
mogens und damit zu Gberhdhrtem Verschleild.

AuRerdem sind fiir Teppichboden ungeeignete pH-Werte der eingesetzten Reinigungs-
mittel fUr irregulierbare Farbschadigungen verantwortlich. Das wiederum fuhrt letztend-
lich zur Unzufriedenheit des Nutzers, der nicht versteht, warum ein gereinigter Teppich-
boden plétzlich derart viele Nachteile hat.
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Wir empfehlen derzeit

Reinigungs-Vorgang Produkt Hersteller
Detachur — organische Verschmutzung; Expert A Huk-Ernst e.K.
wasserlosliche Verfleckung Rotrehre 14

31542 Bad Nenndorf
Detachur — anorganische Verschmutzung; Expert B Tel.: 05723 -8 26 79

I6semittelldsliche Verfleckung Ea'\);; .?57]?3@%8 I:O 16t g
-Mail: info@huk-ernst.de

Detachur von Gerbsaure-Verfarbungen; Expert C
Kaffee, Tee, Rotwein etc.

Garn-Pad-Reinigungs- Verfahren Applikator
Granulat-Reinigungs-Verfahren Vorspriiher
Spriihextrahier-Verfahren Vorspruher

* Eine Liste mit weiteren von ANKWER-TEPPICHBODEN gepriiften und als ,geeignet” bewerteten
Reinigungsmitteln senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

5.0 Oberflachen aus Endlos-Garn

51 Unterhaltsreinigung
Hierunter versteht man die tagliche Entfernung von Flecken (Detachur) und das ebenfalls
tagliche grindliche Absaugen des losen Schmutzes durch leistungsstarke Biirstsauger.

5.2 Reinigungs-Methoden

Zur Reinigung von Teppichbdden aus Endlosgarnen kdnnen alle unter Abschnitt 3.0 —
3.2.2 beschriebenen Verfahren ohne Einschrankung, unter Beachtung der Regeln des
Fachs, genutzt werden.

6.0 Solution-Dyed-Garne

Die Erfahrungen, die ANKER-TEPPICHBODEN mit der Qualitdt ANKER-CLINIC im
speziellen, hochsensiblen Krankenhaus, aber auch in dhnlichen Bereichen (seit April
1993) gemacht hat, ermoglichte die Herstellung neuer Qualitadten mit endlosen Solution-
Dyed-Garnen.

Die entsprechenden Marken-Fasern der Hersteller Invista und Aquafil wurden Anfang der
1990-iger Jahre vollig neu konzipiert. Ihr Aufziehvermoégen ist durch die neuartige
Pigment-(Festkorper) Farbetechnik nahe Null.

Alle herkdbmmlichen Flecksubstanzen lassen sich nach den ANKER-Reinigungsrichtlinien
vollig aus dem Belag entfernen. So ist eine einwandfreie Hygiene auf die komplette
Lebensdauer des Teppichbodens gewahrleistet. Vorausgesetzt die griindliche
Unterhaltsreinigung durch leistungsstarke Birststaubsauger ist gewahrleistet, ist die
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Keimbelastung bei diesem Belag selbst im hochsensiblen Krankenhausbereich vernach-
lassigbar gering.

Die Farbechtheit ist extrem hoch. Aufgrund der festen Farbstoffanteile in der Faser, darf
von der hdchstmoglichen Lichtechtheit ausgegangen werden.

Im Gegensatz zum Uberwiegenden Teil der am Markt angebotenen Qualitaten, sind
ANKER-Teppichbéden aus Solution-Dyed-Garnen bleichfest. Speziell dann, wenn
atzende Flussigkeiten verschuttet werden, wird sich das bei diesen Qualitaten nicht nach-
teilig bemerkbar machen.

Vor allem mit Sanitarreinigern wie Dan-Klorix oder Domestos lassen sich eindrucksvoll
die Vorteile von Solution-Dyed-Garnen demonstrieren. Allerdings darf die Einwirkzeit 30
Minuten nicht Gberschreiten.

7.0 Oberflachen aus Schurwoll-Garne

7.1 Unterhaltsreinigung
Hierunter versteht man die tagliche Entfernung von Flecken (Detachur) und das ebenfalls
tagliche grindliche Absaugen des losen Schmutzes durch leistungsstarke Birstsauger.

7.2 Reinigungs-Methoden

Leistungsstarke Verfahren zur Reinigung von Schurwoll-Teppichbdden sind Nassreini-
gungs-Verfahren wie zum Beispiel das Rug-Doctor-System und das Spriihextraktions-
Verfahren. Diese missen jedoch ,wollgerecht” angewandt werden, denn Wolle hat die
Eigenart, kurze Zeit nachdem sie in Kontakt mit Wasser kam, keine Verschmutzung mehr
freizugeben. Deshalb darf die Reinigungsflotte nur nebelfeucht aufgespriiht werden,
bevor die Spriihextraktion beginnt.

Selbstverstandlich diirfen Schurwoll-Teppichbdden im nassen Zustand nicht betreten
werden. Der Teppichboden muss vollkommen trocken sein, bevor dies wieder geschieht.
Je nach Flussigkeits-Eintrag und des zur Zeit der Reinigung herrschenden Klimas sowie
den Be- bzw. Entliftungsméglichkeiten, kann eine Durchtrocknung bis ins Grundmaterial
mehr als 48 Stunden dauern.

Trockenreinigungs-Verfahren wie das Garn-Pad-System und die Ganulat-Reinigung sind
bei Wollbelagen nur bedingt wirkungsvoll — mitunter verschlechtert ihr Einsatz das
Aussehen des Belages sogar.

8.0 Oberflachen aus Spinnfaser-Garn

8.1 Unterhaltsreinigung
Hierunter versteht man die tagliche Entfernung von Flecken (Detachur) und das ebenfalls
tagliche grindliche Absaugen des losen Schmutzes durch leistungsstarke Birstsauger.

8.2 Reinigungs-Methoden

Leistungsstarke Verfahren zur Reinigung von Teppichbéden sind neben Nassreinigungs-
Verfahren wie zum Beispiel das Rug-Doctor-System und das Spriihextraktions-Verfahren
auch die beiden Trockenreinigungs-Verfahren Garn-Pad- und Granulatreinigung.

Diese mussen jedoch ,warengerecht® angewandt werden, denn Spinnfasern haben
neben all ihren unbestrittenen Vorteilen, nicht die horizontale Festigkeit eines Endlos-
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garns. Deshalb sollten intensive horizontale Bewegungen, wie sie bei der Pad-Reinigung
geschehen, nur mit weichen Pads durchgefiihrt werden.

Selbstverstandlich diirfen Teppichbéden im nassen Zustand nicht betreten werden. Der
Teppichboden muss vollkommen trocken sein, bevor dies wieder geschieht. Je nach
Flussigkeits-Eintrag und des zur Zeit der Reinigung herrschenden Klimas sowie den Be-
bzw. Entliftungsmdglichkeiten, kann eine Durchtrocknung bis ins Grundmaterial mehr als
48 Stunden dauern.

9.0 Stanzlinge, Element- und Klimafliesen

9.1 Unterhaltsreinigung

Hierunter versteht man die tagliche Entfernung von Flecken (Detachur) und das ebenfalls
tagliche grindliche Absaugen des losen Schmutzes durch leistungsstarke Birstsauger.

9.2 Reinigungs-Methoden

Wegen der vielen Nahte, in die das Wasser eindringen konnte, empfiehlt sich bei
Teppichbodenfliesen eine Nassreinigungs-Methode zuriickhaltend durchzufihren. Wenn
unbedingt Wasser zum Einsatz kommen muss — bei klebrigen Getranke-Ruckstanden
beispielsweise — ist der Einsatz des sehr effektiven “halbnassen” Rug-Doctor-Verfahrens
am sinnvollsten.

Die am besten geeignete Flachenreinigungsmethode ist das Garn-Pad-System. Aber
auch die regelmaRige Granulat-Reinigung leistet zufriedenstellende Lésungen. Beide
Verfahren ermdglichen auch die problemlose Reinigung von Teilflachen.

10.0 Terrano (Nadelvlies)
10.1  Unterhaltsreinigung

Hierunter versteht man die Entfernung von Flecken (Detachur) und das tagliche griind-
liche Absaugen des losen Schmutzes durch leistungsstarke Diisen- bzw. Bodenstaub-
sauger.

10.2 Reinigungs-Methoden

Um Flecken dauerhaft zu entfernen ist es wichtig, die Flecksubstanz nicht nur zu I6sen,
sondern sie wirklich aus dem ANKER-Terrano herauszuholen, was aufgrund seiner
Konstruktion nicht einfach ist. Uberwiegend reinigt man nur die Oberfliache eines Nadel-
vlieses, nicht den Polquerschnitt — man reinigt nicht in der Tiefe des Produktes. Was
einmal in die Tiefen eines Nadelvlieses gelangte, kann nicht mehr entfernt werden.

Eine gute und sinnvolle Reinigungsmdglichkeit stellt der regelméaRige Einsatz der
Granulat-Reinigung mit Spezialgranulat dar, das die einfache Sduberung von Teilflachen
ermdoglicht, weil keine Trockenzeit erforderlich ist. ANKER-Terrano kann wahrend des
Reinigungs-Vorganges bzw. sofort danach begangen werden.

Aufgrund seiner intensiven Horizontalbewegung ist das Garn-Pad-System extrem einge-
schrankt bis gar nicht flir Nadelvlies geeignet.

Zur Reinigung von ANKER-Terrano kdnnen als Nassreinigungs-Verfahren sowohl das
Rug-Doctor-System als auch das Sprihextraktions-Verfahren zum Einsatz kommen.
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11.0 Bezugsquellen

Schmutzfangzonen Sauberlaufzonen
Miltex GmbH C/R/O/ GmbH
Ohmstr. 2 Feldheider Str. 70-74

68519 Viernheim
Tel.: 06204 — 7 08 69-0
Fax: 06204 — 7 08 69-29

E-Mail: info@miltex.de

40699 Erkrath

Tel.: 0049 21 04 —93 22 33
Fax: 0049 21 04 — 93 46 93
E-Mail: crogmbh@t-online.de

Burststaubsauger ohne Staubbeutel

Burststaubsauger mit Staubbeutel

Dyson GmbH

Lichtstr. 43 B

50825 Kdln

Tel.: 0049 18 05 — 33 97 66

E-Mail: kundendienst@dyson.com.

SEBO

Stein & Co. GmbH
Wilfrather Str. 47-49
42553 Velbert

Tel.: 0049 20 53 — 89 81
Fax: 0049 20 53 — 89 81
E-Mail: t.dietz@sebo.de

Reinigungs-Maschinen

Rug-Doctor-System

Cleanfix
Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2

63505 Langenselbold

Tel.: 00496184-93120
Fax: 0049 61 84 — 48 01
E-Mail: info@cleanfix.de

Servomatic GmbH

Kleines Gasschen 13-15
63075 Offenbach

Tel.: 004969 —-8887 77
Fax: 0049 69 —88 18 60
E-Mail: info@servomatic.de

12.0 ANKER-CLEAN-Service

Hinsichtlich der Reinigung Ihres Objektes kénnen Sie sich auch gerne an ANKER
wenden: In einem kostenlosen Beratungsgesprach zeigen wir die Schwachstellen auf
und machen lhnen Lésungsvorschlage. So sorgen wir dafir, dass Ihr ANKER-Teppich-
boden sauber und gepflegt aussieht.

Auf Wunsch Gbernehmen wir auch die Reinigung lhres Teppichbodens. Bei Abschluss
einer Werterhaltungs-Vereinbarung mit dem ANKER-CLEAN-Service — unmittelbar nach
erfolgter Verlegung beginnend und liickenlos Uber die gesamte Nutzungsdauer — erh6-
hen wir aufgrund der professionellen schonenden Reinigung sogar unsere Gewahrlei-
stungsfrist fiir Inren ANKER-Teppichboden von 5 auf 10 Jahre.

ANKER-CLEAN-Service Hot-Line: 057 23 — 98 98 130

Sie wirden gerne mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website
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www.anker.eu

Hier finden Sie unter dem Begriff ,Service* noch weitere interessante Informationen.

Sollten danach noch Fragen offen sein, rufen Sie uns an. Wir helfen lhnen gerne:

ANKER-TEPPICHBODEN
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
— Anwendungstechnik —
ZollhausstralRe 112

D-52353 Diren

Tel.: 0 24 21/ 804-0

Fax: 024 21/8 04 55 10
a.arbeiter@anker-dueren.de
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